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1. UZSAKOVAS: UAB ,Silputa“, Sody g. 14, LT-13270, Skaidi¥kés, Vilniaus raj., 2014-12-18 uzsakymas
bandymams.

. GAMINTOJAS: UAB , Silputa®.

3. GAMINYS: Polistireninio putplasé¢io plokstées EPS 70 NEO. Pagaminta pagal LST EN 13163:2013.

b

~Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplaséio (EPS) gaminiai. Techniniai
reikalavimai .

BANDINIU PRISTATYMO DATA: 2014-12-11.

BANDYMO DATA: 2014-12-11 — 2015-01-09.

BANDYMO VIETA: Laboratorija.

BANDINIAI ATRINKTIL: Bandinius atrinko VGTU Termoizoliacijos mokslo instituto Termoizotiaciniy

Sl LA

medZiagy laboratorija, 2014-12-11 bandiniy atrankos aktas Nr. 1410. Plok3tés buvo jpakuotos polictilenc
plevele. Bandiniai atrinkti i§ UAB ,,Silputa® sandélio Skaidiskeése Sody g. 14, Vilniaus rajone.

8. BANDYMA{ ATLIKTI PAGAL:
LST EN 822:2013. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Ilgio ir plocio nustatymas.
LST EN 823:2013. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Storio nustatymas.
LST EN 826:2013. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Elgsenos gniudant nustatymas.
LST EN 1602:2013. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Tariamojo tankio nustatymas.
LST EN 12085:2013. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Bandiniy ifginfq matmeny nUstalymas.
LST EN 12089:2013. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Elgsenos lenkiant nustatymas.
LST EN 12667:2002. Siluminés statybiniy medZiagy ir gaminiy savybeés. Siluminés varios MUSTATYNGS
apsaugotos karstosios plokstés ir Silumos srauto matuoklio metodais. Didelés ir vidutinés Siluminés varios
gaminiai.

9. BANDYMU REZULTATAL Bandymy rezultatai pateikiami : A priede — 1 psl., B priede — 1 psl., C priede
— 12 psl., D priede — | psl.

10.KITA INFORMACIJA: Bandiniai saugomi 15 dieny.

/ /
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Laboratorijos vedéjas

Protokolo ir jo priedy perspausdinimas arba dauginimas dalimis draud¥iamas
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D.1 lentelé. Polistireninio putplasé¢io ploks¢iy EPS 70 NEO atitikties jvertinimas
Charakteristikos EPS 70 NEO
Apskaiciuota deklaruojamoji $ilumos laidumo koeficiento 0.032
verte, W/(m-K) :
Apskaigiuota deklaruojamoji Siluminé varza, m* K/W, kai 156
nominalus storis 50 mm ’
Gniuzdymo stipris CS(10)70
Lenkimo stipris >BS 115
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