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1. UZSAKOVAS: UAB ,Silputa®, Sody g. 14, LT-13270, Skaidiskés, Vilniaus raj., 2018-02-06

uzsakymas bandymams.

2. GAMINTOJAS: UAB _ Silputa®.

. GAMINYS: Polistireninio putplas¢io plokites SILLFOAM CLASSIC. Pagaminta pagal
LSTEN 13163:2012+A41:2015 ,, Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio
putplascio (EPS) gaminiai. Specifikacija*.

. BANDINIU PRISTATYMO DATA: 2018-02-06.

. BANDYMO DATA: 2018-03-20 — 2018-06-12.

. BANDYMO VIETA: Laboratorija.

. BANDINIAI ATRINKTI: Bandinius atrinko uzsakovas, bandiniy atrankos aktas nepateiktas.
Pateiktos 8 plokstes. Pristatytos plokstes buvo jpakuotos j polietileno plévele.

8. BANDYMU PAGRINDAS: Bandymai atlikti pagal LST EN [3163:2012+A1:2015 |, Statybiniai

termoizoliaciniai gaminiai. Gamykliniai polistireninio putplascio (EPS) gaminiai. Specitikacija*.

9. ANDYMAI ATLIKTI PAGAL:

LST EN 822:2013. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. llgio ir plocio nustatymas.

LST EN 823:2013. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Storio nustaltymas.

LST EN 1602.:2013. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Tariamojo tankio nustatymas.

LST EN 12085:2013. Statybiniai termoizoliaciniai gaminiai. Bandiniy ilginiy matmeny

8]

~ O D B

nustatymas.
LST EN 12667:2002. Siluminés statybiniy medsiagy ir gaminiy savybés. Siluminés varzos
nustatymas apsaugotos karstosios plokstes ir Silumos srauto matuoklio metodais. Didelés ir
vidulinés Siluminés varzos gaminiai.
LST EN 12939:2002. Silumines statybiniy medziagy ir gaminiy savybés. Siluminés varzos
nustatymas apsaugolos karstosios ploksies ir Silumos srauto matuoklio metodais. Stori didelés ir
vidutinés Siluminés varzos gaminiai.

10. BANDYMU REZULTATAIL: Bandymy rezultatai pateikiami: A priede — 1 psl,
B priede — 1 psl., C priede — 12 psl., D priede — 1 psl.

11. KITA INFORMACIJA: Bandiniai saugomi 15 dieny.
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Laboratorijos vedéjo pavaduotojas
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Technidkai atsakingas uz bandymus,
vyriausiasis mokslo darbuotojas
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Protokolo ir jo priedy perspausdinimas arba dauginimas dalimis draudziamas




SeWRIZPNEIP SIWEp sewiusnep egie sewuipsnedsiad npaud of a1 ojoyoeiodd

vy
RIINE A EELY

102101y, .@ Z é_ _f 1 ::;:i EEEE 5:& 181 _ii :E;E:m "SSP izﬁ:ii _,: io_::.jn::\: uOchm ::_5_\3 E:;EE S_E e

BEATON :j,cg rerupueg
1018 d :::;E_,MT ,
QE/__}N: :/__J:ﬁ_ OANY IRJRINZ20 oUW ;::ﬁ
SESUALATY Y
[ S0ANG TG
ueq ISt afuune
Tﬁzivﬁur: ol

::x\:_Lﬁ

3

w?,:v:u. ns gm XOd :E.:_:m.:, olponiew E:w‘_,f wo:_:zv cq: ./:mEEou_.:E ro._ox.E:_,t:x_ y@:_..:oﬁ:v oE%:E o:o_} sglonjew :::Eué_ vc:_::v “

. (S[-W)/AN 21I9A 0JURIDIJA0Y OWNpiR|
5€0°0 ) i sowny1s Howelontepyap eronipieysdy
+62000°0 290 - sidAnjonu stunaepues siunuawiadsyg
8€€0°0 0°1¢ - 31194 QUIINPIA
$E€0°0 80T 9'08 LTP0-810C il
§E€C00 807 0°'L8 9T-+0-810T (.6
9€€0°0 L'0T '88 FT-#0-810C (ea®
LEEO0 £0T €88 £C-¥0-810C o
$EE0°0 £1¢ 98 0Z-70-810C 0.9
LEEO'D 6'0T 0'L8 61-70-810T (s
(1, OEE00 i 06T
0r€0°0 91T 996
6£€0°0 17t £96 RERasiRe ’
LEEDD 8 e 1°L6
L FPE0D0 6'1C 61
0r€0°0 Pl 6°56 £1-€0-810T g
LYE0'0 e ¥"96
0r€0°0 €0z 1'S6 §T-10-810¢ 4
0r€0°0 1’1 €9y C1-£0-810¢ 1
LT un/m Wy
‘2119A QULI0lBIOqR] St mm T wu ‘s1o)s hiurpueqg BIEp S0gAWEen) "IN olupueq
0JUAIDL20Y OWINPIE| SOWN[I§ : e

rejeynzal hwiApueq DISSVID IWVOATTIS 012sejdind oluuaisijod qua] 1y

(1)1

t mmE md,_nwﬂ,_u CPETICT € OLE+ 2L
SNIU[IA L1780 8T huounjui

8891 "IN sOFre)sl sojonyLION

TMYAIq0 Weleopueq wWeyspueqsl  eloien

P 1 "UIW O1PZAI] 8107

F00710 "Y1 "IN

STUIIg
SOrIDFPIrdIyNeE
 BINITFNOIDFN
SOANLAIT

ST0LT DUI/OSI
IVINAANYA

£e81UdD-8891 "IN

SYTOMOLOUd NINAUNYV L
sepand v

VITIOLVIODVT SOMLLSAMY ¥l NOVIZATI AINIDVITOZIOWHAL
OLNLLLSNI AOVIZAAW NINIALV.LS
OLALINMVA SOIALV.LS

OLALISHIAINN SOMINHDAL ONTINTATD SOVINTIA




SELWBIZPNERIP SILLEP SBULUISNEP BQR sewuipsnedsiod npad of 1 0joy010d]

2loyurde soameadwum D, (STEZ) NONUGIIIPUOY [BA § = IRIUIPURG BLLAPURG S2LI] WL (QEX09 | )} SAUdWIELW Dy "s9215y0[d saumaw sojopneu
siysed sororydy misnaed ofmpueq BUdWRLS 0ANG NIRW OWApURG LAOIdY RPOIRW € 680TI N LS [PARd IIPR [PWAPUBRG W (OENOOENOST) SAuswnvW Djupuey
; Lzeaqe | nuefongi|g oang Buspueq saud ied nnupueg

14

npde soameiadway J, (CFE7) NONUOIDIPUOY “[BA § T [RIUIPURY BUWAPURY $aLI W {BOENO0EN00E) (00TX00TN00T) .n,:c_xoﬁ.:xoc_.u (OEXOEXNL) reweyunne mk,‘f_u:._:z: mupueg
(4% 90T 61 01T )14 QUINPIA
0€T g'e zel <1z 2
€eT 8°0¢ Bl £ UiT e 60-£0-810¢
€€g 861 £zl 70T ]
0re 117 871 €07 LIIA JUIINPIA
L¥T 00 8TI €02 €
8¢T ¥z 8Tl €0z @ €1-€0-810¢
%4 Lile 8Tl €0z |
70T i iy 171 161 21134 QUINNPIA
L61 L1z 1Tl ‘61 €
681 ¢'1e 1zl 061 z T1-£0-8102
0CC €0t Tcl 161 l
LT 00T 611 00T IJI3A JUDNPIA
0zl 10T S
0zl 661 14
892 E0T 8Ll z'0tT € 62-10-810C
§9¢ 6'61 B 861 m
0LT 661 811 861 I
e LB ey M/
“o sudng ‘spjue) hiurpueg “0lo sLdng ‘spyjuey hiurpueg "IN omupueg BIRp sogqAwWen)
(, SEUnjua] :mmE%w:EO
releynzal hwdpueq DISSVID IWVOATTIS oigsedind oruuainsijod *9193ud) |'g
1)1 TSR T TOn sseiged *[9 “CpETIST § OLE+ L
MIY3[q0 WeleWopue] WeJApUEqs! elolerny SMUILA L1T80 8T hudwyuly
‘P I "UW OIPZA] R[0T 8891 "IN SOTIRISI SOIONYIJIION
BLERRAEL e €IST-UdD-889T "IN VIRIOLYH0U VT SOMILSOMY ¥l ADVIZATW NINIDVITOZIOWYH AL

O 4 SVIOMOLOYd ANINAANVY OLNLLLSNI NOVIZAAW NINIGALVLS
a7 OLALTNNVA SOIALVLS

S INTT OIS N _ separid g
5041117 OLHLISHAAINNA SOMINHOHAL ONINWIAAD SNVINTIA




VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETO / ‘ NACIONALLYIS

AKREDITACITON

STATYBOS F:'AKULTETO - EIIRAS
STATYBINIU MEDZIAGU INSTITUTO AN
TERMOIZOLIACINIUY MEDZIAGU IR AKUSTIKOS ISOAEC 17025 Nr. LA 01004
LABORATORIJA D priedas
Notifikuotos jstaigos Nr.: 1688 BANDYMU PROTOKOLAS
Linkmeny 28, 08217 Vilnius IZ\I]l;Slb(:?iil-igil:n_ 133(?
Tel. #370 52512345, el. paStas: tmlirvemult Galigja LMMHH b.azml.oi};_a_i@_m .:').E?jg.l_\_l__u_i

L1

D.1 lentelé, Polistireninio putplas¢io plokstés SILLFOAM CLASSIC atitikties ivertinimas

Charakteristikos SILLFOAM CLASSIC
Apskaiciuota deklaruojamoji Silumos laidumo koeficiento 0.035
verté, W/(m-K) ;
Apskaicivota deklaruojamoji Siluminé varza, m*-K/W, kai 140
nominalus storis 50 mm ’
Apskaigiuota deklaruojamoji $iluminé varza, m*-K/W., kai 585
nominalus storis 100 mm -
Apskaitiuota deklaruojamoji iluminé varza, m™K/W, kai 485
nominalus storis 200 mm ’
Apskaiciuota deklaruojamoji $iluminé varza, m*-K/W, kai s 70.
nominalus storis 300 mm ]
Gniuzdymo stipris, kPa >CS(10)150
Lenkimo stipris, kPa =BS250
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